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La presente campagna fotografica €& stata condotta il giorno 30/11/2015.
Alcune fotografie di elementi lignei risultano mancanti poiché non e stato possi-
bile I'avvicinamento in sicurezza all’elemento ligneo.

La campata “f” risulta crollata per il lato verso nord. Il lato verso sud € ancora in
opera ma in precario equilibrio statico.

La campata “g” risulta completamente crollata.
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Trave collassata sull’appoggio
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Fessure di Ritiro in mezzeria;
Mmascescenza sull’appoggio

Attacchi patogeni e degrado dell’ap-

poggio.
Depositi organici
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Fessura centrale
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Attacchi patogeni e degrado dell’ap-
poggio.
Depositi organici

fessure intradossali

Rinforzo dell’appoggio lato ovest
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Appoggio precario

Lievi fessure da ritiro

Apparente degrado appoggo est



Non si notano segni particolari di de-
grado

Depositi organici in prossimita dell’ap-
poggio est

Fessure laterali alla trave
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Fessure laterali alla trave in corrispon-
danza della apertura del tetto
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Appoggio precario lato est

Lievi fessure da ritiro

Apparente degrado dell’appoggio est
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Non si notano segni particolari di de-
grado

Segni sporadici di deposito organico

Non si notano segni particolari di de-
grado

Fessura sul lato della trave
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Mancante

Apparente degrado degli appoggi

Fessure intradossali




Non si notano segni particolari di de-
grado

Segni sporadici di deposito organico

Non si notano segni particolari di de-
grado

Fessure sul lato della trave
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Mancante

Degrado dell’appoggio est

Non si notano segni particolari di de-
grado




Alcune fessure intradossali

Sporadici depositi organici

Non si notano segni particolari di de-
grado

Degrado dell’appoggio ovest




Mancante
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Mascescenza degli appoggi

Immagine non disponibile

Fessure da ritiro intradossali

Piccole fessure e sporadici depositi
organici



Immagine non disponibile
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Non si notano segni particolari di de-
grado

Sporadici depositi organici

Non si notano segni particolari di de-
grado

fessure profonde in mezzeria
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Forte degrado degli appoggi

Immagine non disponibile

fessure in prossimita dell’appoggio est

lievi fessure intradossali e sporadici
depositi organici




Non si notano segni particolari di de-
grado
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Non si notano segni particolari di de-
grado

Non si notano segni particolari di de-
grado

Fessure
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Collasso

Lievi fessure intradossali

Lievi fessure intradossali




Immagine non disponibile
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Lievi fessure intradossali

Ampie fessure intradossali

Lieve degrado in mezzeria

Non si notano segni particolari di de-
grado
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Elemento quasi collassato

fessure in prossimita dell’appoggio
ovest

fessure in prossimita dell’appoggio
ovest e degrado in corrispondenza di
una apertura del tetto




Non si notano segni particolari di de-
grado

Sporadici depositi organici
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forte degrado in corrispondenza

dell’appoggio est.
Presenza di muschi

Non si notano segni particolari di de-
grado
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Forte degrado diffuso su tutto I'ele-
mento

Degrado nella parte centrale della tra-
ve in corrispondenza di una apertura
del tetto

Degrado in corrispondenza di una
apertura del tetto
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lievi fessure intradossali

Segni di dilavamento dulla trave

Segni di dilavamento dulla trave

Ampie fessure e dilavamento genera-
lizzato di tutta la trave



@
oy
@_
@
@_
o1
@

e ol rorarer)
—
e e e e )
—

Elemento quasi collassato

Non si notano segni particolari di de-
grado. Gli appoggi non sono visibili
per la presenza di vegetazione

Lievi fessure




Lievi fessure

In corrispondenza dell’appoggio a est
€ presente un rinforzo dell’elemento
ligneo

Trave collassata

Ampie fessure in mezzeria
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